
 

   - 1 -

DIN 1164-12:2005-06 (D) 
 
 
Zement mit besonderen Eigenschaften - Teil 12: Zusammensetzung, Anforderungen 
und Übereinstimmungsnachweis von Zement mit einem erhöhten Anteil an 
organischen Bestandteilen 
 
 
Inhalt            Seite 
 

Vorwort ................................................................................................................................................................ 3 

1 Anwendungsbereich ............................................................................................................................. 3 

2 Normative Verweisungen ..................................................................................................................... 3 

3 Begriffe ................................................................................................................................................... 4 

4 Zement mit einem erhöhten Anteil an organischen Zusätzen.......................................................... 4 

5 Bestandteile ........................................................................................................................................... 4 

6 Zusammensetzung................................................................................................................................ 4 

7 Mechanische, physikalische, chemische Anforderungen  
und Anforderungen an die Dauerhaftigkeit ........................................................................................ 4 

8 Normbezeichnung ................................................................................................................................. 5 

9 Übereinstimmungskriterien.................................................................................................................. 5 

10 Lieferung ................................................................................................................................................ 6 

11 Übereinstimmungsnachweis................................................................................................................ 6 
11.1 Allgemeines ........................................................................................................................................... 6 
11.2 Erteilung des Übereinstimmungszertifikats ....................................................................................... 6 
11.3 Kennzeichnung der Übereinstimmung ............................................................................................... 7 
 
 
 
Tabellen 
 
Tabelle 1 — Kennfarben für die Festigkeitsklassen ....................................................................................... 7 

 


		2024-05-05T15:52:54+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




